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L.P : Prothésistes dentaires

o NOM DE

N L'AUTEUR TITRE DU MEMOIRE ENCADRANT
DOUAE . . R . DR CHAKIB EL

1 AMMOUR Ergonomie da laboratoire de prothese dentaire HARTI

Intérét de la collaboration orthodontiste-prothésiste dans la PR NAWAL

2 | ALIAAEN-NIA réalisation des appareillages métalliques BOUYAHYAOUI
FEDWA R . . o PR NADIA

3 REJOUI Prothese amovible partielle stabilisée sur Locator MERZOUK
YOUSSEF La prothese adjointe totale supra-implantaire avec barre de PR BERRADA

4 | KAMARA- conjonction SALWA
ZAMAN J

5 SAFA Les appareillages de rééducation linguale PR ASMAE
DOUMIRI pparetiiag g BAHOUM

6 FEDWA M d taurati . ce DR AHD
HACH”\/” 1S€ €n cCuvre aes restaurations en ceramique press ZAGHBA
EL FATHI

7 | FATIMA La prothése complete immédiate d'usage PA FAJRI LEILA
EZZAHRA

8 HASNAE EL La zircone : mise en ceuvre et application en prothése PR RACHID EL
BAZ conjointe OUALI

9 EL ACHARI Les matériaux de soudure des appareillages orthodontiques et | PR WIAM
YOUSSEF leurs interaction dans le milieu buccal RERHAYE

10 SARA Le point sur la confection des couronnes céramo-métalliques PR RACHID EL
BANANE P g OUALI
MARIA \ - PR NADIA

11 LAASSARA Les bases souples en prothese adjointe MERZOUK
SOUKAINA . . o . PR NADIA

12 SELLAK Prothése adjointes supra-radiculaires étapes de laboratoire MERZOUK

13 IMANE Conception et fabrication de la prothése dentaire assistée par PR BOUABID
BENHAMMOU | ordinateur MORCHAD
NOUR EL

14 | HOUDA La contention en orthopédie dento-faciale gif\f/iRAGUl
BENZATTAT
AGOULZI L . .

15 YOUSSEF La polymérisation en prothese dentaire DR FAJRI LEILA
ZINE EL La prothese amovible partielle métallique associée aux

16 | ABIDINE couronnes fraisées : réalisation au laboratoire DR FAJRILEILA
KHADIJA '
SARA - _— N PR HICHAM

17 MOKHLISSE L'utilisateur de l'articulateur en prothese fixée SOUALHI




ASMAE

PR CHAKIB EL

18 A770U7Z] Les etapes de laboratoire d'une prothese supra-implantaire HARTI
IMAD EDDINE — . L . PR CHAKIB EL

19 BALLA Communication de la teinte au prothésiste HARTI

20 AMIRA La polymérisation de la résine en prothése adjointe partielle PR BERRADA
AMMARY métallique : méthode des clés SALWA

21 LAHCEN La céramique dentaire «évolution » PR HICHAM
JAANID g SOUALHI
JIHAN Montage des dents prothétiques en prothése partielle

22 DBIBAGH métallique DR FAJRILEILA
HIND R DR AHD

23 DARKAOUI Systeme In-Ceram Z AGHBA

24 HOURIA La prothese obturatrice d'usage chez les édentés partiels : PR OUSSAMA
MOUSTAGHIT | étapes de laboratoire BENTAHAR
MANAR e . .. . DR AHD

25 MAKTIT Reéalisation des protheses provisoires au laboratoire ZAGHBA

26 | ASMA KATAI Traitement des empreintes en prothése fixée E)I?Jiﬁf: HID EL

, . , . PR AMAL EL

27 | ILHAM AKAW | Inlay-onlay en céramique, étapes de laboratoire YAMANI

28 ASMAE Les activateurs de classe ii DR ASMA
ELKHAL BAHOUM

29 ELGUERRAS La réalisation du chassis métallique : pas a pas DR ANISSA
RACHID que-pasap REGRAGUI

30 MOHAMMED Les gouttieres thermoformées souples d'alignement et de DR ASMAE
HMOUR contention BENKADDOUR
CHMITI e . PR NAOUAL

31 SOUKAINA Les différents en orthodontie BOUYAHYAOUI

32 CHAIMAA Setup pré-chirurgical sur modeles en platre simulation d'une PA HICHAM
TIMAR chirurgie bi maxillaire BENYAHYA

33 ZINEB EL Set-up-pré-chirurgical sur modeles en platre simulation d'une | PA HICHAM
HADRI impaction bi maxillaire BENYAHYA

34 HAJAR La préparation des prothéses adjointes DR OUSSAMA
ERRAHMOUNI prep P J BENTAHAR
AWATIF R . , . DR IRAQUI

35 BARJALI La prothése composite : les étapes laboratoire OMAR
SANAA , . ., . PR JAMAL EL

36 LAAMIRI Les céramiques usinées et CFAQ dentaire BERNOUSSI

37 LAMYAE Communication entre praticien et prothésiste en prothéses PR RACHID EL
CHKHEICH fixée OUALI

38 NAJWA L'ergonomie en endodontie PR MARIA
DAOUDI g FENNICH

39 MERIAM La prothese amovible compléte mandibulaire stabilisée sur PR AMAL
AMAL implants SEFRIOUI

40 OUMAIMA Les reconstructions corono-radiculaires coulées DR EL HARTI
ELOUAZI CHAKIB

Protocole de réalisation de restaurations prothétiques a
41 | LAMYA RABI | adaptation marginale optimale ECR)LT ACI:JH_"?‘M




42 AICHA Les orthéses pour les nouveau-nés porteurs d'une fente PR OUSSAMA
OUCHKER maxillaire : réalisation au laboratoire BENTAHAR
Réparation des composants d'une prothese amovible partielle | PR OUSSAMA
43 | ASSIARAIB métallique BENTAHAR
FADOUA : . : DR EL HARTI
44 HAROUNI Les appareillages orthopédiques des classes iii squelettiques ELMIR
45 DALAL Les orthéses d'avancée mandibulaire dans le traitement de DR ASMAA
ENNOUHI I'apnée du sommeil BAHOUM
SALIMA La prothese compléte immédiate d'usage : étapes de
46 BOUABID laboratoire DRFAJRILEILA
47 SERROUKH Couronne fraisée support de prothése adjointe partielle PR AMAL
BOUTAINA métallique SEFRIOUI
AYOUB e N - PR AMAL
48 HIMMID La polymérisation des prothéses adjointes SEFRIOUI
LHOSSAYN : e PR AMAL
49 AKBAS Les surfaces polies stabilisatrices en pat SEERIOUI
KALTOUM AIT \ . PA OMAR
50 BRIK Les attachements en prothese composite IRAQUI
51 EL BIYANI Le montage des dents prothétiques en prothese amovible PA REGRAGUI
AMINE partielle métallique ANISSA
52 'I\_A)S;ZAI‘QAMED La gestion de I'esthétique en PAPM au laboratoire DR FAJRI LEILA
NABIL TR .
53 LAMHAJIB Inlay core métallique : réalisation au laboratoire PA ZARBA AHD
OUNIHA s PA OMAR
54 JAQUAD Les attachements de préecision au Maroc IRAQUI
YOUSSEF
55 | KAMARA- Les aligneurs souples Eél\ll_l\l/CATﬁ(l\,g
ZAMAN
56 | AMINE SABRI Montage des dents prothétiques en prothese amovible PA REGRAGUI
compléte ANISSA
MERIEME N \ \ . PA REGRAGUI
57 L AKRI Duplication des modeles et des prothéses dentaires ANISSA
FATMA
58 | ZAHRA EL Le polissage au laboratoire des matériaux prothétiques PA CHAKIB EL
BRIDI HARTI
59 | FATIHAEL LA prothese amovible partielle métallique dans le cas PR FAJRI LEILA
JABRANI d'endentement antérieur, réalisation au laboratoire -étape par
étape
60 | IMANE ALAMI | La solution aux récidives orthodontiques PR AMAL
KAMMOURI SEFRIOUI
61 | LAZRAK Le collage indirect en orthodontie : Etape de réalisation au PR HICHAM
MOHAMMED | laboratoire BENYAHYA
62 | TACHIOUI L'enveloppe linguale nocturne (E, L, N) PR HICHAM
TAOUFIK BENYAHYA
63 | ASSI La technique CFAO au laboratoire pas a pas PR ANISSA
MOHAMED REGRAGUI




64 | BOUABID La confection du chassis métallique au laboratoire : PR FAJRI LEILA
BOUCHRA comparaison entre la technique conventionnelle et la
technique par la CFAO
65 | DEHRAOQUI L ES reconstitutions corono-radiculaires esthétiques : inlay- PR ZARBA AHD
IKRAM care en composite de laboratoire renforcé par des fibres
66 | ESSENHAJI Les crochets en prothése adjointe PR OUSSAMA
YOUSSRA BENTAHAR
67 | YOUSRA ASRI | La polymérisation en prothése adjointe PR MARZOUK
NADIA
68 | KHAOULA Les appareils de contentions orthopédie dentofaciale PR LOUBNA
HAMAMI BAHIJE
69 | MOHAMMED | Le setup manuel en orthodontie PR HICHAM
YASSINE BENYAHYA
RIMAOUI
70 | YASSER Sculpteure et finition de la fausse gencive en PAC PR FAIZA
RIYAB BENFDIL
71 | HAYAT HAJJI | Traitement des empreintes en prothese adjointe au laboratoire | PR OUSSAMA
BENTAHAR
72 | BENOSMANE | les facteurs de réussite au laboratoire de prothese dentaire PR FAIZA
AMINE BENFDIL
73 | HAMZA AJA Installation et organisation d'un laboratoire de prothése PR LAYLA
dentaire ASSILA
74 | AHMED LES risques du métier de prothésiste dentaire PR AMAL
MOHDACH SEFRIOUI
75 | Ayoub LA réparation des protheses amovibles partielles PR ANISSA
SOUHAR REGRAGUI
76 | TAMIA SAID Rebasage et réfection des bases en prothese amovible PR ANISSA
compléte REGRAGUI
77 | RACHDI La prothese amovible partielle métallique dans le cas PR LEILA FAJRI
CHAHIRA d'edentement terminal réalisation au laboratoire- étape par
étape
78 | ERAJI SAFAE | L'evidement en prothése obturatrice PR OUSSAMA
BENTAHAR
79 | NABILA Traitements des surfaces prothétiques au laboratoire de PR CHAKIB EL
SELLEK prothese HARTI
80 | ISMAILIES- L'asepsie au laboratoire de prothése dentaire PR LOUBNE
SADDIQ FIGUIGUI
81 | JAFRI BADR Les plaques a vérin en ODF : Optimisation de la rétentionen | PR HICHAM
denture mixte 'ETAPE DE LABORATOIRE" BENYAHYA
82 | SALAH L'esthétique en prothése amovible compléte étapes de PR ANISA
EDDINE laboratoire REGRAGUI
ARIOUA
83 | WAFAA Le montage des dents prothétiques en prothese obturatrice PR OUSSAMA
OUCHCHATE BENTAHAR
84 | CHAYMA Les nylons type flexible-valpast en prothese adjointe PR AMAL
BEKRI SEFRIOUI
85 | ESSELLAK Réfection de base en prothése obturatrice chez un édenté PR OUSSAMA
SARA complet BENTAHAR




86 | JIHAN Les appareils d'éducation fonctionnelle en orthodontie PR HICHAM
BAHBAH BENYAHYA
87 | MARYAM La prothese amovible résine : étapes de laboratoire PR ANISSA
AMHAL REGRAGUI
88 | FARIDA La prothese amovible partielle métallique associée aux PR ANISSA
ELDAOUDI couronnes fraisées étapes de laboratoire REGRAGUI
89 | SALMIISLAM | Les ortheses en orthopédie dento faciale par conception PR HICHAM
numerique BENYAHYA
90 | BOUZIANE La plague a VERIN : indication et confection PR LOUBNA
YASSIN BAHIJE
91 |BOUHOUCH Les ortheses anti-ronflement PR AMAL
ICHRAQ SEFRIOUI
92 | LAHLOU les couronnes fraisées associées a la prothése adjointe PR LEILA FAJRI
SIHAM partielle métallique : réalisation au laboratoire
93 | SAAD HAMIK | LA réalisation d'une prothése amovible compléte au PR LEILA FAJRI
laboratoire le pas a pas
94 ICHOU les évolutions technologiques au laboratoire de prothése PR LEILA FAJRI
ABDERRAZA | dentaire
95 | MASLOUHI Développement d'un laboratoire de prothése dentaire PR AMAL
HATIM SEFRIOUI
97 | MOHAMED les empreintes numériques en ODF PR LOUBNA
BENCHRA BAHIJE
96 | SARA Réfection des bases prothétiques en prothése amovible PR HASNA
BENMOUSSA | complete ROKHSSI
98 | Salma Les prothéses amovibles partielles a infrastructure métalliqgue | PR LEILA FAJRI
ELBADRA ou en résine flexible : comparaison de la réalisation au
laboratoire
99 | NADA Contrdle des axes et des rotations par aligneurs souples PR HICHAM
CHERKAOQUI BENYAHYA
100 | JAZI OMAIMA | Les moyens de contention actifs PR FATIMA
ZAOUI
101 | HAJIBA Traitement des empreintes en prothese dentaire PR HASNA
SIMOU ROKHSSI
102 | KAOUTAR EL | Laduplication en prothése amovible : intéréts et techniques PR JIHANE
HAYTOUF SLAOUI
HASNAOUI
103 | SAIDA Les facettes dentaires : étapes d'élaboration PR AHD
LEMCHARREA ZAGHBA
104 | KAOUTAR Réalisation des dents contreplaques sur chassis métallique au | PR LEILA FAJRI
ADLAOQUI laboratoire
105 | ERRAQOUFI Approche originale de I'équilibration occlusale en prothése PR OUSSAMA
WIAM adjointe totale BENTAHAR
106 | KHAOULA La pratique de I'implantologie extra-orale au laboratoire PR OUSSAMA
MZIOUKA d'épithete faciale BENTAHAR
107 | CHAIMAE Les armatures en prothese conjointe PR AHD
ARCHOU ZAGHBA
108 | IKRAM La combinaison de la prothese fixée et de la prothése PR ANISSA
CHAFAI amovible partielle métallique : étapes de laboratoire REGRAGUI




109 | IMOUHAY La réalisation d'une prothese amovible partielle flexible au PR ANISA
AIMEN laboratoire : le pas a pas REGRAGUI
110 | ECHABBI Réalisation numérique d'un chassis métallique en prothese PR AMAL
JIHANE amovible partielle métallique SEFRIOUI
111 | MERYEM Réalisation des étapes de laboratoire pas a pas des protheses | PR LEILA FAJRI
ABOUSSABIQ d'une réhabilitation unimaxillaire
112 | HAYAT Les dispositifs interocclusaux : pratique de la goutiére lisse au | PR JIHANE
CHICHA laboratoire SLAOUI
HASNAOUI
113 | OUALHADJ La prothese provisoire en prothése conjointe : étapes de PR CHAKIB EL
BASMA laboratoire HARTI
114 | HAJAR Prothése obturatrice d'usage : conception et fabrication par PR OUSSAMA
BOUGRINE | Ordinateur (CFAO) BENTAHAR
115 | SALMANE Le soudage et brassage en prothése conjointe PR CHAKIB EL
GRICHE HARTI
116 | KHADIJA EL La personnalisation du montage esthétique en prothese PR LEILA FAJRI
HAJOUI compléte
117 | SBAI ANAS Les appareils pour traitement des classes en ODF PR LOUBNA
BAHIJE
118 | MAROINE EL | Laboratoire numérique d'orthése orthodontique PR LOUBNA
FARDI EL BAHIJE
IDRISSI
119 | SIHAM La polymeérisation en prothese adjointe partielle métallique PR LEILA FAJRI
ZITOUNI
120 | FADOUA Prothése amovible partielle flexible PR ANISSA
TAGHBALOUT REGRAGUI
121 | EL Les bridges collés : étapes de réalisation PR LAYLA
MESSAOUDI ASSILA
GHIZLANE
122 | YOUSRA La caracterisation en prothése amovible compléte PR LEILA FAJRI
HANZAZ
123 | SOUMAVYA EL | Conception et fabrication assistée par ordinateur d'une PR OUSSAMA
ASR| prothése adjointe complete BENTAHAR
124 | NIEMA EL L a zircone : Mise en ceuvre et application au laboratoire PR AHD
MANSOURY | dentaire ZAGHBA
125 | KARIMA Les prothéses amovibles immédiates PR ANISSA
BALLOUKI REGRAGUI
126 | JAOUI HAJAR | La prothése amovible stabilisée avec barre de conjonction PR OUSSAMA
supra-implantaire BENTAHAR




127 | RAOUAHA Spécificite des étapes de laboratoire de la prothése amovible PR AMAL
HIBA complete Uni maxillaire : pas a pas SEFRIOUI

128 | BENZAHRA Les appareils orthodontiques numériques imprimés PR HICHAM
Mohammed BENYAHYA
Amine

129 | MARGHI la prothése amovible pédiatrique PR ANISSA
HASSAN REGRAGUI

130 | RACHA EL La prothése amovible supra-radiculaire étapes de laboratoire PR ANISA
KOUNDI REGRAGUI

131 | HANANE EL Les variations des disjoncteurs maxillaires PR HICHAM
ALLAME BENYAHYA

132 | IMANE La prothése amovible partielle métallique a complément de JIHANE SLAOUI
TOUZAN| rétention implantaire au laboratoire HASNAOUI

133 | MOHAMED L'apport de la conception et la fabrication assistée par PR CHAKIB EL
ZEHROUNI ordinateur sur la prothese dentaire HARTI

134 | HAMZA L'empreinte tertiaire : traitement au laboratoire PR JIHANE
BOUSSAID SLAQOUI

HASNAOQOUI
135 | RIME NAIM La réalisation de prothése amovible partielle en reine flexible | PR LEILA FAJRI
. les étapes de laboratoire

136 | FATIMA LA prothése composite : les étapes laboratoire A a Z PR LEILA FAJRI
EZZAHRA
ACHKOURACH

137 | AMINA EL Les inlays et onlays en composite de laboratoire : étapes de PR LAYLA
OUAZZANI realisation ASSILA
ECHCHAHD

138 | RACHIDA EL- La prothese provisoire réalisée par CFAO indirecte PR CHAKIB EL
AouD HARTI

139 | ALI La maitrise de I'esthétique en prothese amovible totale PR LEILA FAJRI
BOUDHIRA

140 | HASNAE Les protheses vélo-palatines PR OUSSAMA
ELGHARHI BENTAHAR

141 | ABLA Les appareillages d'ancrage en orthodontie PR ABDELALI
LAMROUSS HALIMI

142 | FATIMA L'apport du montage directeur dans les reconstructions PR JIHANE
LAGHRISSI prothetiques SLAOUI

HASNAOUI

143 | MERYEME La technique numérique au service orthodontie esthétique PR LOUBNA

OUDICH BAHIJE




144 | OUMAIMA Les échecs de la prothése fixée causés au laboratoire PR LOUBNA EL
MIMOUNI FIGUIGUI
145 | CHAIMAE La relation et la communication entre le prothésiste dentaire PR CHAKIB EL
CHAIB et le chirurgien-dentiste dans le relevé, la transmission et la HARTI
reproduction de la couleur
146 | HAJAR Les ortheses d'avancée mandibulaire PR ANISSA
HASSAK ABDELKOUI
147 | HAFIDA Epithése nasale : Etapes de laboratoire PR HASNA
AQITOUNE ROKHSSI
148 | SARA Conception et réalisation de prothese conjointe par la PR LOUBNA
BENAMR technique CFAO au laboratoire FIGHIGHI
149 | FATIMA La réalisation des facettes dentaires au laboratoire : systéme PR CHAKIB EL
ZAHRA TALBI | IPS B MaxPress HARTI
150 | ILYASS Prothése obturatrice d'usage : chez I'édenté total : Etapes de PR HASNA
BALMANE laboratoire ROKHSSI
151 | NASSIM Appareillages de contentions en ODF : actualité et PR ABDELALI
BARCHICHOU | Perspective HALIMI
152 | YOUSSRA L'apport de la CFAO dans la réalisation des contentions PR LOUBNA
TOUZAN] orthodontiques collées BAHIJE
153 | SALMA EL Les aligneurs en orthodontie PR LOUBNA
AYADI BAHIUJE
154 | KHABIR Les Gouttiéres thermoformées en ODF : Plaques et Matériaux | PR Hicham
FADWA BENYAHIA
155 | RAZARI HIBA | Réalisation au laboratoire des ortheses néonatales pour fentes | PR MOHAMED
labio-palatines AZHARI
156 | ABOUCHE Prothése amovible partielle métallique supra radiculaire : PR ANISA
HASNAE Etapes de laboratoire REGRAGUI
157 | ELAOULABINE | La polymérisation des prothéses adjointes PR AZHARI
YASMINE Mohamed
158 | MAROUANE Réalisation des chassis métalliques associés aux couronnes PR LEILA FAJRI
fraisées
HASSOU Mots clés : Chassis métallique — couronnes fraisées —
Numérique
159 | HAFSA La couronne en zircone : La Full-zircone versus La Stratifiée | PR AHD
TIHOUNA ZAGHBA
160 | BOUHNACH Duplication des modeles et des protheses complets PR ANISA
KHAWLA REGRAGUI
161 | AMINE Les contentions passives et actives en orthodontie PR AMINE
AZzZ0UZI AZzZ0UZI
162 | BENALI AMAL | La polymérisation en prothese amovible totale : matériaux et | PR ANISSA
techniques ABDELKOUI
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163 | AMINA L’endo-couronne et overlay PR CHAKIB EL
LBATIWI HARTI
164 | EL MANAIA Réalisation du chéassis métallique : technique conventionnelle | PR LEILA FAJRI
ASMAE versus technique numérique
165 | EN-NACIRI Les intermédiaires de bridge PR BOUABID
KAOUTAR MORCHAD
166 | HATIM ALAE La couronne céramo-céramique par technique pressée : PR AHD
secrets de réussite 7AGHBA
167 | REDA SAAD Réfection et rebasage des bases prothétique en prothese PR ANISA
amovible ABDELKOUI
168 | MOHAMED EL | L’asepsie au laboratoire dentaire PR HASNA
YOUSFI ROKHSSI
169 | AMINE EL Les attachements de précision PR LEILA FAJRI
FAKIR
170 | DIYAGH Les conformateurs oculaires PR HASNA
HAMZA ROKHSSI
171 | AGHOUTANE | L’apport de la photographie numérique dans la PR OUSSAMA
YOUSRA communication entre le laboratoire de BENTAHAR
prothese et le cabinet dentaire
172 | OUMAIMA Les gouttieres de protection plombée en prosthodontie PR OUSSAMA
BAZI maxillo-faciale BENTAHAR
173 | M.AABAD Elaboration d’une prothése amovible partielle flexible au PR LEILA FAJRI
SOUHAIL laboratoire
174 | LFERDE ALI Le montage et la finition de la cire PR LEILA FAJRI
en Prothese Amovible Totale (P.A.T.)
175 | IMANE Conception et fabrication de la prothése dentaire assistée par | PR BOUABID
BENHAMMOU | Ordinateur MORCHAD
176 | ZEHRI ABIR Les guides chirurgicaux en prothése complete immédiate PR LEILA FAJRI
d’usage
177 | MESSAOUDI Les couronnes postérieures supra-implantaire en full PR LAYLA
ASMAE Zircone ASSILA
178 | HASNAOUI Les appareillages de rééducation linguale PR ABDELALI
ASMA HALIMI
179 | ABD ELEKBIR | Reparation des protheses amovibles totales PR ANISSA
HOUMAS REGRAGUI
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Master

o NOM ET
N PRENOM TITRES ENCADRANT
1 | ACHIBET HALIM | La mise en charge immédiate revue de littérature PR I\N/IE\EIZ,SUK
Etude du comportement électronique du cobalt-chrome en PR HAFID
2 | SAMIR LAOUINA | 0504 cola et en Oulmes MUSTAPHA
Etude électrochimique du comportement d'alliage dentaire PR HAFID
3 RACHID BAADI nickel-chrome dans coca cola et Oulmes MUSTAPHA
CHERKAOUI Cont_rc“)_le de la quali_té_njicrobiologiqge de qu_elques pates PR BENLAFYA
4 dentifrices commercialisées dans différents points de vente
YASSIN des villes : Rabat Sale et Tamara KAMAL
5 WIDAD DYSPLASIE CEMENTO-OSSEUSE : revue de littératureet | PR CHBICHEB
ZOULAHE étude épidémiologique a propos de 30 patients marocains SALIHA
Etude bactériologique du biofilm supra gingival. Isolement
6 |ELHAMIDIAL et identification du groupe streptocoques mutans PR SANA REDA
7 ABDELAZIZ Etude de la corrosion in vitro des arcs orthodontiques en NiTi | PR RERHRHYE
SELOUKA en contact de boissons a base de the WIAM
3 JILOU FATIMA Etude de la corrosion in vitro des fils orthodontiques en TMA DR BAHUE
ZAHRA en contact de boissons 0 base de the LOUBNA
Etude de la corrosion in vitro des fils orthodontiques en acier DR BAHIJE
9 | ANASSI MERIEM inoxydable et en NiTi dans un milieu acidifie et fluore LOUBNA
Etude immunohistochimie de I’expression de la protéine PR CHERRADI
10 | SFIFOU FATIMA | pl6ink4a dans les carcinomes épidermoides de la cavité
buccale NADIA
Statut de la vitamine d dans la parodontite chronique étude PR HANAN
11 | SARA NADRA transversale RKAIN
Statut de la densité minérale osseuse (DMO) dans la PR HANAN
12 | SARAH REDDAHI parodontite chronique étude transversale RKAIN
PR
SABER L'alliage @ mémoire de forme nickel-titane caract2ristiques
13 T BOUYAHYAOUI
et application biomédicales
ABDELWAHED PP NAWAL
Etude des propriétés mécaniques de la résine acrylique en PR HAFID
14 | AMMI HANANE Coca-Cola et en Oulmes MUSTAPHA
15 SIHAM La corrosion des instruments endodontiques manuels en PR SAKOUT
MEKKAOUI nickel-titane MAJID
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16 ABDELLAH Etudes des propriétés mécaniques du cobalt-chrome en coca- PR HAFID
BOULALLA cola et en Ouelmes MUSTAPHA
17 BOUKOUR La corrosion des instruments endodontiques rotatifs PR MAJID
BASMA SAKOUT
Caractérisation par spectroscopie d'impédance
18 HOUDA électrochimique de I'alliage cobalt-chrome molybdéne dans PR HAFID
MAAROUF trois milieux physiologiques MUSTAPHA
19 BENAMAR Candida albicans et les maladies parodontales PR ENNIBI
FATIMA OUMKALTOUM
L'assistante dentaire : réle dans le secrétariat et la gestion du DR BAHIJE
20 | ASSIA AISSI cabinet d'orthodontie LOUBNA
La coloration des dents chez les résidents de maison PE CHHOUL
21 | KADDINADA d'enfants Akkari Rabat : Aspect épidémiologique HAKIMA
Simplified extraction and characterization of acetic
solubilized type 1 collagen derived from sole solea skin and | PR AMEZIANE
22 | OMAR EL BLIDI wister rat tails for biomedical and biotechnological RACHIDA
applications
Statut de la vitamine D dans la parodontite agressive étude PR ENNIBI
23 | SANAE AKKAOUI transversale OUMKALTOUM
24 NAJLAE EL Etude du comportement électronique su NICKEL- | PR MERZOUK
HASSAN CHROME sous contrainte en COCA COLA et en OULMES NADIA
Action de I'nuile essentielle de la menthe pouliot sur les | PR EL HARTI
25 | GRINE SARA streptocoques buccaux KARIMA
L'influence de la concentration dalliage dentaire nickel | Pr BELFAQUIR
26 | BAMOU kenza chrome molybdéne MUSTAPHA
PRN
27 FADOUA Effet de I'extrait de Rhamnus alaternus sur la fonction rénale OUAZZANI
HARMOUCH
TALBI
) PRN
)8 FATIMA Etude de l'effet de I'extrait de Rhamnus alaternus sur la OUAZZANI
fonction hépatique
BOUTAHER patiq TALBI
Infl du thé vert la résist a | ion du fil PR
nfluence du thé vert sur la résistance a la corrosion du fi
29 | NAZHA LAKRAM orthodontique NiTi BOUYAHYAOUI
NAWAL
30 BOUIDIA Etude de l'effet de la concentration de la théine sur le | Pr BELFAQUIR
HALIMA comportement électrochimique de cobalt chrome molybdene MUSTAPHA
31 | CHTIOUI SAFAE | Bactériologie de la carie de la petite enfance PR HIND
RAMDI
OUGHARDA Etude de I'influe,,\nce de Ig c_oncentrat'ion_ de la café_ine sur le
32 KHADLA comportement électrochimique de l'alliage dentaire cobalt | PR FAJRI LEILA

chrome molybdene
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Etude de la bibliothéque des couronnes pédodontiques

33 | RACHID FADILI préformées (CPP) a base de NICKEL et de chrome dans la PR RACHID
salive naturelle (in vivo) étude de cohorte FAWZ]
34 BAHBAH Place techniques de biologie moléculaire dans le diagnostic PR ENNIBI
SOUKAYNA virologique OUMKALTOUM
35 FILALI SADKI Etude de la prévalence des caries dentaires dans les PR ENNIBI
OMAR parodontites agressives OUMKALTOUM
YOUSSEF
36 | KAMARA L'influence de I'acide lactique sur la résistance a la corrosion | DR HICHAM
) du Nickel-titane orthodontique
ZAMAN q BENYAHIA
37 CHERKAOUI Caractérisation des groupes bactériens cultivés sur CRT PR SANAA
OMAR bactéria CHALA
38 AIT BELLA Association entre le polymorphisme SSTL du géne APOC3 | PR AMEZIANE
NADIA et le syndrome métabolique RACHIDA
39 ELMOSTAFA Etude du comportement de I'amalgame Ag-Cu-Sn-Hg en PR HAKIMA
ABOUZIR milieu salivaire synthétique CHHOUL
HAFIDI ALAOUI Numérat_ion des CD4 est-elle indispensable pour le su!vi des DR EL HARTI
40 patients infectes par le VIH ayant obtenu une bonne réponse
LAMIA a la trithérapie ? ELMIR
a1 ABDELAALI Evaluation des tests de diagnostic de la bilharziose urinaire DR HAJLI
BALAHBIB au Maroc AMINA
Prévalence et caractéristiques de la douleur d'origine dentaire
42 | NAIMA TAOUMI | comme motif de consultation chez l'enfant : enquéte au DR HESSISSEN
CCTD rabat HANAE
L'effet du mil a chandelle chez des rates obese dans la| DR CHOKAIRI
43 | AYOUB CHAKIB prévention de I'obésité : étude expérimentale OMAR
JAMILA Etude de I_‘effet antibacté_rien des huiles essentielles de PR CHBICHEB
44 cannelle, girofle et romarin sur Streptococcus mutans et
KEROUAD Streptococcus oralis isolés de la cavité buccale SALIHA
Etude de la corrosion des fils orthodontiques NICKEL- PR NAWAL
45 | ISSAM AMRIKKA | CHROME ET Nickel-titane dans la salive artificielle, (essai
d'immersion statique) BOUYAHYAOUI
REDA Etude de I'irlfl_uence dela méthod_e, d,e pré,parqtion dela rés,ine PR BENEDIL
46 auto polymérisable sur ses propriétés mécaniques et son état
KAABOUCHE FAIZA
de surface
BOUKAYOUA Etat d'h_ygiéne _bugco-dentaire et é_valuation_ du débit, du _ph PR ENNIBI
47 du calcium salivaire chez des patients atteints de maladies
ZAKARIA parodontales OUMKALTOUM
48 FATIMA Isolement et identification des bactéries impliqués dans le PR SANAA
MAZOUZ processus carieux CHALA
Etude de l'effet de la salive artificielle et du ph sur la
49 | HAJAR LASHAB résistance a la traction des fils résorbables et résorbables PRBENAJIB
50 JAAFARI Fréquences des antigénes et des allées HLA chez les enfants | PR BENSEFFAJ
MOHAMED marocains atteints d’hémopathie : étude cas témoin N
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51 El Omari L'impact de I'intoxication au paracetamol sur le foie et le rein PR OMAR
NASREDDINE de rats Wistar : étude expérimentale CHOUKAIRI
Intérét de la technique lumineux dans la résolution des
52 OULAD BOUAZIZ ambiguités et des blancs lors de typage HLA-DRB1*: PRN
SALMA Comparaison des techniques PCR-SSP et PCR-SSO BENSEFFAJ
53 BIMOUHEN Epidémiologie des virus respiratoires non grippaux au Maroc PR S.
ABDERRAHMAN | durant la saison 2014/2015 ABOUDRAR
54 Meryem DIAGNOSTIC physiopathologie et génétique de la| PR AZEDDINE
KENFAOUI mucoviscidose chez une population marocaine IBRAHIMI
55 MEROUANE Effet du gaz butane sur les organes des souris : étude | PR BARKIYOU
DEROUICH histologique MALIKA
EL MAHDAOUI Comparaison de trois méthodes pour le contréle de titre PR AZEDDINE
56 infectieux du virus de la Bursite infectieuse aviaire " maladie
OUAFAA de gumboro IBRAHIMI
MERYEM Prévalence de staphylococcus aureus résident a la pénicilline
57 et de streptococcus, dans la cavité buccale chez des patients | PR A ZENEDINE
CHEBAK atteints de parodontite chronique (étude transversale)
Fretting-corrosion des fils orthodontiques en acier
58 EL HAMDOUNI inoxydable et en Nickel -titane dans un milieu buccal PR SOUAD EL
YOUSRA ooy HAJAJI
artificiel
59 MIMOUNI Etude génomique et Séquencage Haut débit d'une | PR AZEDDINE
ASMAE Escherichia coli issue d'une infection urinaire IBRAHIMI
60 HIRCHI Modélisation moléculaire, prédiction et amélioration de | PR AZEDDINE
MEROUANE structure 3D de la protéine CD36 "In Silico" IBRAHIMI
61 ROUAM Evaluation des mesures d'hygiéene et de I'état buccodentaire PR HICHAM
MERYEM chez les patients porteurs de prothéses métalliques BEBYAHYA
ROUAM L'effet de la cryoconservation sur |<’,:1 prolifé:ration et le PR BARKIYO!
62 secretome des cellules souches dérivées du tissu adipeux
SABRINE (ADSC) : perspective en médecine régénérative MALIKA
63 MAHFOUD Expression immunohistochimie de la p53 dans les adénomes | PR BARKIYOU
IMANE colorectaux MALIKA
64 | AHLAM ZAHID Contréle de qualitt microbiologique des produits PR A ZINEDINE
pharmaceutiques non obligatoirement stériles
Dépistage des anticorps nucléaires par immunofluorescence PR NADIA
65 | HIND HAKAM indirecte chez les patients en instance de greffe rénale BENSEFFAJ
66 BOUCHRAEL Et DYS490) et un marqueur biallélique M81 DR HASSAN
AISAOUI ROUBA
Etude d fil d anot VHC chez | tient DR
67 | RIDANI WAFAA | -ode CU Profil des genotypes chez 1es Paliens | ABDELOUHAB
ramedistes
BENNANI
Recherche d dida albi dans | dontites ch PR OUM
echerche de candida albicans dans les parodontites chez
68 | BRAHIM JABRI une population marocaine étude pilote KIIEEII-\-II-I\?ILI;IM
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Etude du comportement des alliages orthodontique NI-TI et

LOUCHIL

69 | Louchil Malika acier inoxydable en milieu buccal MALIKA
BENDAHOU Mise en place d'un Workflow d'analyse génomique de | pp AZEDDINE
70 | Mohammed MYCOBACTERIUM Tuberculosis identification des génes
Amine de résistances isolés de patients marocains IBRAHIMI
L'effet du miel et de I'arachide sur la spermatogéneése chez le PR MALIKA
71 | MOHSINE FATHI
OHS HAMSTER BARKIYOU
72 BTAITOU Caracteérisation des calcifications du milieu Buccal PR FATIMA
MOHCINE ZAOUI
HAKMI Etude de I'interagtion entre _Ia B2 intégrine _LFA-let la Ieuc_o PR WIAME
73 toxine, d’agregatibacter actinonycetemcomitans approche in
Mohammed silico LAKHLILI
BALLAOUI Séquencage et analyse du génome complet d'Acétobacter
74 baumannii d'environnement issu de séquencage de nouvelle | PR B BADAOUI
MOUAD géneration
75 BOURICHA EL Mise en place d'un Workflow d'analyse génomique pour la| PR AZEDDINE
MEHDI Sclérose en plaque IBRAHIMI
76 Mhachi Development of new interface for vina auto dock PR AZEDDINE
maryem IBRAHIMI
Simulation numérique de l'ancrage molaire par ARC PR HICHAM
77 | SABRIYASSIR transpalatin en orthodontie BEBYAHYA
Etude de l'association génétique des génétique des génes
78 MSIBAH candidats de la susceptibilité, TERC et TERT, a développer PR KHALID
IBTISSAM la fibrose pulmonaire idiopathique par méthode de SADKI
séquencage
Immunophenotypage des cellules du sang périphérique chez PR KHALID
79 | HOUDA CHAIB des patients atteints du cancer pulmonaire SADKI
CHAMKAL La prév_alence du besoin en réhabilita}tion prothétiql_Je chez PR ELMILOUD
80 les patients du centre de consultation et du traitement
NADIA dentaire de rabat RAHMANI
31 FADOUA La modélisation et I'impression en 3D des épithetes faciales | PR OUSSAMA
HAROUNI : cas de l'oreille BENTAHAR
82 CHAOUAS Caractérisation du profil bactériologique du biofilm supra PR SANAA
SOUKAINA gingival CHALA
SARA SAIDOU
33 | ETSARA Evaluation du risque de bisphénol A dans les matériaux | PR ABDELALI
orthodontiques HALIMI
ABOULAGHRAS
34 FADWA Optimisation de la culture de cellules primaires et des lignes | PR AZEDDINE
LACHKER cellulaires : mise en place d'une unité de culture cellulaire IBRAHIMI
Gestion des déchets dentaires biomédicaux produits par les PR OUM
35 ABDELKARIM cabinets dentaires privés et publics exercants dans la KELTOUM
MANYANI province de Rabat et la province de Kenitra (15 avril ENNIBI

2017_15 juillet 2017)
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MOUNIR EL

Evaluation de la qualit¢ microbiologique de certains

86 BOUJAMAAI dentifrices commercialises dans la ville de Taza PR A ZINEDINE
L'aﬁ)porlt des(;echnliqu(;es de la cytogi)éntfti(?ue et la Ibiollogie PR OUM
moléculaire dans le diagnostic et la biologie moléculaire

87 | HILALI CHAIMA dans le diagnostic et le suivi thérapeutique des patients KELTOUM
atteints de la leucémie myéloide chronique (LMC) ENNIBI

88 EL GHOUBALI Dosage du fluor dans deux bains de bouche commercialisés PR SANAA

INTISSAR au Maroc CHALA

39 LOROUD Dosage du fluor dans deux bains de bouche commercialisés PR SANAA

ASMAA au Maroc CHALA
90 ILHAMI Etude descriptive et analyse spatiale de l'incidence du PR RAZINE
CHERGDALI diabéte entre 2012 et 2016 & Fquih Ben Salah, Maroc RACHID
91 MERYEM EL Etude rétrospective sur les examens biologiques demandés a PR SALIHA
FATOUAKI I'ndpital el Mansour de Casablanca CHBICHEB
BOUABID La (_:onception et Ig fabricatio_n assistéeg p:_;lr ordiAnateur €N | PR OUSSAMA
92 pratique odontologique au cabinet dentaire : enquéte aupres
BOUCHRA des médecins dentistes au secteur privé de Rabat BENTAHAR
Etude cas -témoin : Association parodontales et les parasites | PR MOURAD

93 | KHALFINADIA entamoeba gnigivals et Trichomonas tenax BOUCHRIK
Avidité antifongique in vitro des huiles essentielles de deux PR SALIHA

94 | SARA ABBAR espéces d’origan : organum vulgaris et organum compatum
sur candida albicans CHBICHEB

BAGHDAD AVI\dIte arjtlfpnglgue in vitro des hl_ules essentielles de deux PR SALIHA

95 espéces d’origan : organum vulgaris et organum compatum

KHADUA sur candida albicans CHBICHEB
Dépistage et titrage des inhibiteurs du facteur VIII dans

96 | RIM ROUDAL I'némophilie A : expertise du laboratoire d'hématologie | PR A. MASRAR
centrale du CHU rabat (étude rétrospective de cas)

FATIHA Etude comparative de I'usage de chambres de chauffes de | br coUAD EL

97 | ELIABRANIET compositions différentes sur la rétraction d'une céramique

MANAR MAKTIT | dentaire de stratification HAJJAJI
SLIMANE Evaluer d_'un ,antibiotique «Amoxicilline" de_ cinq_ proQuits PR SALIHA
98 commercialisés au Maroc par le dosage microbiologique
FAQUZI avec la technique de diffusion en milieu gélosé, CHBICHEB
Profil bactériologique des aérosols liés a futilisation des PR LEILA
959 | NIDAL FAHIM instruments ultrasonique en parodontie LAKHDAR
BTISSAM Evaluati_on de la v_aleur pron_ostique de la charge v_irale PR BOUABID
100 plasmatique du virus Epstein Barr chez les patients
SERRAOU marocains atteints du carcinome du nasopharynx BADAOUI
L'évaluation de l'association entre le PH salivaire et la
101 BOUTAINA prévalence de la carie dentaire chez les enfants diabétiques PR HIND
SERROUKH et non diabétiques RAMDI
Identification bactéri t ibilité¢ antibioti d PR OUM
entification bactérienne et sensibilité antibiotique de
102 | IMAD LASFAR porphyromonas gingivale : étude in vitro KII-:ELI\-II-I\(IDIEIM

17




Evaluation du respect des mesures standard d'hygiéene et

103 | Adil QABOUCHE | d'asepsie au cabinet dentaire : enquéte aupres des médecins PR CHBICHEB
dentistes de la région de DARAA TAFILALET SALIHA
Etude CAP aupres des médecins dentistes sur la toxicité du
104 HANANE mercure dans la province de rabat (20 avril 2018 -20 juin PR CHBICHEB
ELHALBI 2018) SALIHA
105 | EZZAKY FADOUA | La recherche et [I'identification d'Acanthamoeba et | PR SALIHA
Naegleria dans les eaux de bais maures de Rabat et Salé CHBICHEB
(mise en place de technique de recherche pour application
sur les eaux de fauteuils dentaire)
106 | GHANDOR Identification et sensibilité antibiotique d'aggregatibacter | PR ENNIBI
MAROUANE actinomytemcomitans: étude in vitro OUMKALTOUM
107 | OUASSILA Evaluation de la phobie vis-a-vis des soins dentaires : | PR ABELLAH
ACHOUR enquéte aupres des patients au CCTD de Rabat MOUSTAGHFIR
108 | GHIZLANE Impact de I'excés du fluor dans les eaux souterraines des | PR ABDELLAH
BOUHLAL régions phosphatiéres sur la santé bucco-dentaire MOUSTAGHFIR
109 | AFAF ALAOUI Evaluation de I'nygiéne buccodentaire dans la polyarthrite | PR RKAIN
rhumatoide HANAN
110 | MARYEM Expression des adénocarcinomes pulmonaires par la | PR MALIKA
MAHFOUD technique immunohistochimie BARKIYOU
111 | HAKIMA Modification de la flore buccale en réanimation : étude | EL OUENNASS
REBBANI prospective de 3 mois MOSTAFA
112 | ISSAM Sources d'exposition aux fluorures par voie orale et influence | ABDELLAH
ESSEBBAHI sur la santé buccodentaire : étude analytique et transversale MOUSTAGHFIR
113 | KAWTAR AIT Neuropathie autonome cardiaque chez les patients atteints de | PR MUSTAPHA
BRAHIM diabéte de type2 EL BAKKALI
114 | Mamia KHAYYA | Evaluation de l'effet antibactérien des extraits de allium | PR ERRAJI
sativum L et JUGLANS regia Lnn sur Aggregatibacter SAMIR
actinomycetemcomitans et porphyromonas gingivalis "
Etude in vitro"
115 | YOUSSEF EL Etude des inhibiteurs de I'ATP synthese des mycobactéries | PR MALIKA
YAMLAH] par modélisation moléculaire M'GUIL
116 | SOUKAYNA Etude par amarrage moléculaire des terpénes comme | PR MALIKA
ETTOURY potentiel anti-inflammatoire sélectifs a la cyclooxygénase-2 M'GUIL
117 | MOHAMED Analyse de lactivite d’A-amylase salivaire chez une | PR CHADIA
MAAZOU?ZI population consommatrice de boissons acides CHAHED EL
OUAZZANI
118 | YOUSSEF EL Traitement de la tachycardie sinusale chez les diabétiques de | PR MUSTAPHA
BAROUDI type 2 avant la neuropathie autonome cardiaque EL BAKKALI
119 | SAMIRA IDAANI | Numération des CSH-CD34+ par cytométrie en flux dans le | PR BOUABID
cadre d'autogreffe étude comparative entre la technique BADAOUI

double et simple plate-forme
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120 | ERAJI SAFAE Mise en ceuvre des silicones pour les épitheses faciles | PR OUSSAMA
adaptées a la fabrication additive BENTAHAR
121 | EL OUALI EL L'impact de la malocclusion sur la performance sportive chez | PR LOUBNA
MOKHTAR le sportif de haut niveau BAHIE
122 | SORAYA Comportement  électroniques et caractérisation de | PR AMAL EL
LAKHLOUFI ceramiques dentaires avec un milieu salivaire artificiel YAMANI
123 | MARYAM Etude expérimentale du comportement en corrosion du titane | PR ANISSA
AMHAL implantaire dans le milieu buccal REGRAGUI
124 | MOHAMMED Apports du matériau zircone en protheése fixée et implantaire | PR AZZEDINE
AISSI ER-RAMLY
125 | ICHRAQ Caractérisation et élaboration des céramiques a partir d'argile | PR AZZEDINE
BOUHOUCHE marocaine pour application dentaire ER-RAMLY
126 | GASMI ZINEB Etude de la contamination de I'eau potable de la région de | PR RACHID
Khouribga par les matériaux lourds (fer, cuivre, zinc plomb, ELJAOUDI
cadmium) : effet sur la santé et milieu buccal
127 | BOUTAINA EL Risque microbiologiques liés a I'eau des unités dentaires PR SANAA
GHARBAOUI CHALA
128 | IMANE REMMAL | identification des bactéries anaérobies des infections | PR QUM
parodontales et profil de sensibilité aux antibiotiques et a des KELTOUM
huiles essentielles
ENNIBI
129 | IMANE ZAHER LA toxicité de I'huile essentielle de 1’Origanum vulgare PR OUM
KELTOUM
ENNIBI
130 | OUMAYMA Contribution a I'étude épidémiologique et bactériologique | PR MALIKA
CHAJA des infections parodontales (parodontites et gingivites) M'GUIL
131 | MOHAMMED Investigation de I'impact des drogues et des médicaments sur | PR ABDELLAH
DAROUICH la santé bucco-dentaire : Etude et enquéte aupres des addicts MOUSTAGHFIR
132 | YOUSSRA La conception et la fabrication assistées par ordinateur en | PR OUSSAMA
pratique odontologique au cabinet dentaire : enquéte aupres
ESSENHAJI des medecins dentistes au secteur privé de MARRAKECH BENTAHAR
133 | SARA OULED Le profil médical des patients consultants au centre de | PR BASSIMA
SABER consultation et traitements dentaire de Rabat : Etude de CHAMI
prévalence
134 | FTOUHI Les normes de standardisation des produits céramiques en | PR LAILA FAJRI
SOUFIAN dentisterie
135 | CHAIMAE BARK | Modification de la fluore buccale chez les patients sous | PR
chimiothérapie ELOUENNASS
MOSTAFA
136 | ABBAR EL Enquéte sur [I'halitose aupres des enfants adolescents | ABDELLAH
HOUSSEIN collégiens de la région d'Ain Aouda Rabat MOUSTAGHFIR
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137 | BRAHIM EL Etude de la toxicité aigué de sauge officinale sur les souris | PR QUM
OUARDI swisse-Rap KELTOUM
ENNIBI
138 | CHERKAOUI I'influence des facteurs environnementaux sur les propriétés | PR QOUSSAMA
Nada mécaniques et physiques des silicones utilisés en prothese BENTAHAR
faciale
139 | BADR-EDINE Etude in silico des inhibiteurs de I'ATP synthése de | PR M'GUIL
SADOQ mycobacterium tuberculosis MALIKA
140 | YASSIR Etude des inhibiteurs de la monoamine Oxydase dans la | PR M'GUIL
BOULAAMANE maladie du parkinson par amarrage moléculaire MALIKA
141 | SOUKAYNA L'impact de la procédure de restérilisation par H202 sur les | PR FAIZA
SABRI caractéristiques physico-chimiques des canules veineuses BENEDIL
aortiques a usage unique fabriqués a bases des polymeres
(Etude pratique au sein de 'HMIMV
142 | IMANE EL MAIZI | Modélisation 3D et imagerie médicale : application en | PR QUSSAMA
Simulation thérapeutique en chirurgie orthogénétique BENTAHAR
143 | FATIMA L’utilisation du titane dans les dispositifs médicaux PR MINA AIT EL
EZZAHRAE CADI
ELAICH
144 | SOUKAINA Les applications des nanomatériaux dans le domaine médical | PR MINA AIT EL
BARIH CADI
145 | FATIMA ZOHRA | Evaluation des cabinets dentaires pour la prévention des | PR ABDELLAH
KABBAD infections associées au soin : revue bibliothéque MOUSTAGHFIR
146 | LAILA NADIM La toxicité des nanomatériaux PR MINA AIT EL
CADI
147 | RAYAN Le saignement gingival : étude et enquéte chez une | PR CHADIA
ARRAHMOUNI population adulte marocaine CHAHED EL
OUAZZANI
148 | SOUAG NEZHA | Statut sérologique des patients infectés par le virus de | PR OUAFAE
I'immunodéficience humaine vis-a-vis du coronavirus 2 du ATOUF
syndrome respiratoire aigu sévere
149 | LAOUINI Les infections urinaires a klebsiella pneumoniae et klebsiella | PR ITTO
SOUKAINA oxytoca : incidence et antibiorésistance MAROUI
150 | YASSINE MESKI | Evaluation de la tolérance des biofilms d'Escheriria Coli | PR FAQUZI
(résidante aux céphalosporines de 3°™ génération) aux AZAROUAL
biocides sur une surface hydrophobe
151 | CHAYMAE Profil bactériologique des infections oro-pharyngées | PR SANAA
ELLOUANI diagnostiques au CHU de Rabat CHALA
152 | RAHMANI Dosage des inhibiteurs anti-facteurs VIII dans I'hnémophilie | PR ABELLAH
ABDELGHAFOUR | A: étude rétro-prospective a propos des cas suivis au CHUIS MOUSTAGHFIR
de Rabat
153 | KHALID La condidurie en réanimation pédiatrique a I'népital d'enfant | PR TLIGUI
BOUNAGUA de Rabat HOUSSAIN
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154 | LOUBNA Apport du test QuantiFERON-TB Gold plus dans | pR KHALID
BENHADINE I'exploration  fonctionnelle des déficits primitifs de SADKI
production d'IFN-Y
155 | HANANE JAMAI- | Controle du circuit des préparations cytotoxiques a I'hopital | PR MINA AIT EL
NAFIA Ibn Sina-Rabat CADI
156 | ABDELILAH Fréquence et résistance aux antibiotiques des entérobactéries | PR FAOUZI
ZAITOUNI uropathogénes isolées a I’INH-Rabat AZAROUAL
157 | HANANE Etude de la toxicité de Melissa Officinalis (toxicité animale) | PR OUM
oubDOUD KELTOUM
ENNIBI
158 | MOUZAKI Synthése  écologique assistée par microonde des | PR ITTO
MUSTAPHA nanoparticules d’argents et étude de leur effet antibactérien MAROUI
159 | EL-ADEL Numération des lymphocytes T CD4 par la technique de | PR ABDELLAH
SAMIRA référence et par les techniques alternatives, chez les patients MOUSTAGHFIR
infectés par le VIH
Analyse bibliographique d’articles
160 | RACHID Les infections des appareillages orthodontiques a | PR AZZEDINE
SOUKAINA staphylococcus Aureus : incidence et antibiorésistance ER-RAMLY
161 | AGGAZ NOURA | Le profil microbiologique des infections liées aux germes | PR AZZEDINE
spécifiguement _ ER-RAMLY
pathogénes chez des patients porteurs des brackets
orthodontiques
162 | LAABACHI ATIKA | Infection fongique de la cavité buccale par Candida albicans | PR AZZEDINE
chez des sujets porteurs d’une prothése dentaire amovible ER-RAMLY
163 | ELFELLAKI Evaluation immunohistochimie de I’oncogéne HER2 dans le | PR AZZEDINE
NOUHAILA cas du cancer du sein ER-RAMLY
164 | ALILOU NASSIRA | Syndrome de Bernard Soulier une approche | PR MINA AIT EL
diagnostique par agrégométrie en optique CADI
165 | ESSOUJAA L’¢élaboration et biocompatibilité des bridges dentaires en | PR AZZEDINE
IMANE céramo-céramique ER-RAMLY
166 | MARWA La toxicité des amalgames dentaires PR AZZEDINE
ASBAIHI ER-RAMLY
167 | HANZAZ Revétements bioactifs a la surface prothétique et implantaire | PR AZZEDINE
YOUSRA ER-RAMLY
168 | BADININI Evaluation de la mise en ceuvre des dispositions de la | PR AZZEDINE
YOUSSEF convention de Minamata par le Programme Nationale de ER-RAMLY
Santé Buccodentaire
169 | ALQAM Hanane | L’impact de la pandémie du Covid-19 sur I’état de santé et | PR ABDELLAH
la psychologie des patients hospitalisés a I'unité Covid-19 MOUSTAGHFIR
170 | IHSSAN Etude de la corrosion des brackets orthodontiques en acier | PR AZZEDINE
OUADJOU inoxydable ER-RAMLY
171 | RAJAE NAIMI Les métaux en orthodontie : résistance a la corrosion et effet | PR AZZEDINE
de biocompatibilité ER-RAMLY

21




172 | ALAIOUAT HIND | La cytogénétique des lymphomes malins non | PR RAJAE
hodgkinien de la sphére Oto-Rhino-Laryngée TAHRI
173 | WAFAE Tracabilité des implants dentaires : enquéte pour évaluer | PR MINA AIT EL
CHOKHMANE I'état des lieux dans nos hopitaux. CADI
174 | ABDELOUAHED | Teneurs en fluorures dans les différentes pates dentaires | PR ABDELLAH
EL ALAOUI commercialisées au Maroc : Utilisation anti-carieuse et MOUSTAGHFIR
excédentaire
175 | AOUIDATE L’intérét diagnostic de la PCR en microbiologie | PR QUM
AOUATIF Revue de la littérature KELTOUM
ENNIBI
176 | SOUKAINA EL Apport de la radiographie dans la Conception Assistée par | PR AZZEDINE
HORMAOUI Ordinateur (CAQ) en prothése maxillo-faciale ER-RAMLY
177 | BERRICH Caractéristiques démographiques et médicales des nouveau- | PR AZZEDINE
nés admis en réanimation néonatale de CHU HASSAN |1 de ;
OUISSAM FES et incidence et profils bactériologiques des bactériémies ER-RAMLY
survenus chez ces patients
178 | RACHID BEN Etude transversale sur I’utilisation des traitements réservés | PR ABDELLAH
LGUARNI aux patients atteints de la maladie Covid 19 MOUSTAGHFIR
179 | FELLAHI HAJAR | Les biomatériaux utilisés en chimiothérapie : Comparaison | PR AZZEDINE
et interaction avec les médicaments cytotoxiques ER-RAMLY
180 | GHIZLANE EL Synthése de I’hydroxyapatite a partir de I’0s bovin, utilise en | PR AZZEDINE
MESSAOUDI medecine ER-RAMLY
181 | KANDROUCH L"apport de la prophylaxie dans le traitement de I"hémophilie | PR MINA AIT EL
FATIMA CADI
EZZAHRA
182 | ABDELAZIZ Le papillomavirus humain et la protéine p53 PR SALIHA
HADDAD CHBICHEB
183 | ASRI YOUSRA Revétement  des bases  prothétiques  amovibles | PR ANISSA
en dioxyde de titane : Revue systématique REGRAGUI
184 | OMAIMA JAZI Applications du chitosane en dentisterie PR LOUBNA
BAHIUJE
185 | CHAIMAA JAZI Facteurs impliques dans la coloration des dents : Etude | PR ABDELLAH
analytique des anthocyanes dans différentes variétés de thé MOUSTAGHFIR
verts et noirs
186 | EL FELLAH Caractérisation Hémmato-Immunologique de la Fibrose | PR KHALID
MERYEM Pulmonaire Idiopathique SADKI
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DUT : Assistantes dentaires

N° ‘f'°m de Titre du mémoire Encadrant
I'auteur
1 GHIZLANE La réalisation des fiches techniques a l'usage des Pr WAFAA AL
FRAIHA assistants dentaires WADY
9 ILHAM Role de l'assistante dentaire dans l'enseignement a Pr WAFAA AL
HOUKKA I'hygiene buccodentaire WADY
WIDAD . R e Pr MARIA
3 KHATIRI Traitement des systemes d'aspiration FENNICH
Les infections nosocomiales au cabinet dentaire. Le role de | Dr CHAMI
4 HSAINI ZINEB I'assistante dentaire BASSIMA
HOURIA
5 OUELD BEN L'assistante dentaire et le travail a quatre mains SOUMAYA ]DIDI
HAMMOU
6 CHABBI Les techniques numériques au cabinet dentaire DR RAHMANI
FATIMA ques humeriques au
ELKHLIFI
7 FATIMA La photographie au cabinet dentaire l]\)/IrIIF,{OA[II{];V[ AN
ZAHRAE
MOUNEKKABI N e . . MME EL HAFER
8 NAJOUA Le role de la secrétaire au cabinet dentaire FATIMA DCHIS
KHADRAOQUI . ) ) .
9 YOUSRA L'entretient des instruments rotatifs CHALA SANAA
10 HASNA La prothése implantaire : role de l'assistante dentaire DR FAJRI LEILA
BOUTAZARTE p P -rolede a
LEMRABET . , . . . DR EL ARROUF
11 SARA Gestion des déchets mercuriels au cabinet dentaire NISRINE
. . ) ) DR LEILA
12 | AKIL HAJAR L'assistante dentaire en chirurgie parodontale LAKHDAR
CHMACHEM e rs DR LOUBNA
13 LAILA Projet fin d'étude BAHIJE
OUKKOUR , . . .
14 OUASSILA L'entretien des instruments endodontiques PR CHALA SANA
15 JADDAOUI Le cadre Juridique de la profession de I'assistance dentaire | Pr WAFAA AL
MERIEME au Maroc WADY
KHADIJA ) . . < e . ) ) DR DGHOUGHI
16 ACHKOURACH Guide radiologique a l'intention des assistantes dentaire SALOUA
17 OUCHARI L'ergonomie dans la salle de soins et prévention des DR JDIDI
AMAL risques professionnels SOUMAYA
. . . PR EL HARTI
18 | JARIFA NADIA | Traitement des surfaces du cabinet dentaire KARIMA
19 gig;ﬁZARTE Prothese implantaire role de l'assistante dentaire DR LAILA FAJRI
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20 MRABTI LA prévention des maladies professionnelles liées au DR JDIDI
SANAE travail de l'assistant dentaire SOUMAYA
21 ISMAILI EL Réle de l'assistante dentaire dans la prise en charge des DR LAKHDAR
FADILI patients a risque en parodontie LAILA
FATIMA A s
Le contact avec le laboratoire " role de I'assistante DR ZAGHBA
22 | EZZAHRA BEN . u
dentaire AHD
[HDA
ASMAE ) . . . DR DGHOUGHI
23 HAMAOUI Assistance en odontologie chirurgicale SALOUA
24 MARBOUH Le role de l'assistante dentaire dans la gestion des prises DR ZAGHBA
ZAKIA d'empreinte en prothese fixée AHD
25 LAFAKIR Hygiéne en implantologie DR BENNANI
FARIDA ye p & NIZAR
26 CHAIMAE EL Le role de l'assistante dentaire dans la communication au | DR BAHIJE
KHAL cabinet d'orthodontie LOUBNA
ISMAIL , . e s . ) DR DGHOUGHI
27 BARKOUK Les désinfectants utilisés au cabinet dentaire SALOUA
BELMAHI . . . DR BENNANI
28 ILHAM L'assistant en chirurgie parodontale NIZAR
SOUMIA . ) . Y s ) DR BENYAHYA
29 FRAIHA L'asepsie en service orthopédie -dentofaciale HICHAM
KARTIBOU Les matériaux en prothése amovible : role e I'assistante
30 NAJOUA dentaire DR FAJRI LEILA
BETRO]JI
31 | FATIMA Crée et suivre un dossier patient en ODF }le{cgEAII\I/IYAHYA
ZOHRA
37 AMEZIANE La communication entre le cabinet d'orthodontie et DR BENYAHYA
MERIAM laboratoire d'orthése HICHAM
OUHAMMOU , . . R . . DR LEILA
34 MARIAM L'asepsie en parodontie le role de 1'assistant dentaire LAKHDAR
CHARFAOQUI . . . )
35 SOUKAINA Le cadre juridique de la profession de l'assistance dentaire | DR S JDIDI
s . . . DR HICHAM
36 | ZINEB KOURAN | Rééducation des fonctions oro-faciales en ODF BENYAHIA
37 MOUKHLI Moyens de motivations a I'hygiene orale au cabinet DR HICHAM
OUSSAMA dentaire BENYAHIA
. . ) PR MARIA
38 | NAJWA DAOUDI | L'ergonomie en endodontie FENNICH
TALBI VL s . . PR EL WADY
39 ROMAISSA L'éthique et assistante dentaire WAFAA
CHADIA La prise en charge psychologique de I'enfant en
40 BERRAHO pédodontie " role de l'assistante dentaire PR RAMDTHIND
SOUFIANE . , ' . . Pr MARIA
41 CHARROU Gestion des déchets d'amalgame au cabinet dentaire FENNICH
LARBI La prothese amovible partielle métallique : role de
42 | ELMESSAOUDI | I'assistant dentaire PRFAJRI LEILA
. ) PR ASMAE
43 | OGRI AYOUB Le dossier photographie en ODF BAHOUM
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FALLOUS

44 YOUSSEF La gestion des instruments utilisés en prothese amovible DR FAJRI LEILA
45 FATIMA La chirurgie au cabinet dentaire : role de l'assistante PR SALIHA
BELWAHED dentaire CHBICHEB
. . e PR ASMAE
46 | ASMAE TAIAA La gestion des instruments utilisés en ODF BAHOUM
47 ASMAA L'organisation clinique en pratique endodontique DR EL ARROUF
ELBOUANANI quotidienne NISRINE
48 TOUIHMI Le role de l'assistante dentaire dans la communication au | PR EL WADY
MAHMOUD cabinet dentaire WAFAA
49 LOUBNA La gestion du cabinet apres un geste chirurgical chez un PR CHBICHES
BENOUAHMANE | patient a risque SALIHA
RACHID La communication entre le laboratoire et le cabinet en
50 SELOUANE prothese adjointe " rdle de 1'assistant” DR FAJRILEILA
Réle dans le secrétariat et la gestion du cabinet DR BAHIJE
51 | AISSIASSIA d'orthodontie LOUBNA
52 | SOUKAINA Evaluation et prévention des risques infectieux au cabinet | PR ASMAE
KACHKOURA orthodontie BAHOUM
53 | SAFAA Role de l'assistante dentaire dans la rééducation des PR LOUBNA
ELMANSOURY dysfonctions orales chez I'enfant porteur d'appareillage BAHIJE
orthodontique
54 | IMANE LARA] LE role de I'assistante dentaire en radioprotection PA NISRINE EL
ARROUF
55 | BOUROUHOU La préparation psychologique des enfants aux soins PR HANAE
GHIZLANE dentaires HSSISSEN
56 | KARROUM ASSIA | L'optimisation de la liaison cabinet dentaire prothésiste : PR ASMAE
réle de I'assistante dentaire BAHOUM
57 | IBTISSAM I'apport de l'assistante dentaire en implantologie DR LEILA FAJRI
ELBADRI
58 | IBRAHIMI dentaire : role dans la gestion des urgences DR LOUBNA
NAIMA orthodontiques BAHIJE
59 | KHADIJA Le role de I'assistante dentaire dans la prévention bucco- | PR HANAE
BENABDI dentaire HSSISSEN
60 | IMLOUL HAJAR | Reconstitution corono-radiculaire par tenon fibré et DR AHD
composite ZAGHBA
61 | ESSOUDI Le role de I'assistante dentaire dans la motivation a DR LOUBNA
KARIMA 1'hygiéne orale des patients orthodontique BAHI]J
62 | AKHARFINORA | Interception en orthopédie dentofaciale avec ou sans DR LOUBNA
appareillages BAHIJE
63 | ZEKKOUR La gestion des urgences endodontiques au cabinet PA NISRINE EL
SOUKAINA dentaire role de l'assistante dentaire ARROUF
64 | CHADI Role de I'assistante dentaire dans la prévention des PR SALIHA
BOUCHRA infections nosocomiales CHBICHEB
65 | LOUBNA Les soins dentaires sous anesthésie générale : Le role de PR HIND RAMDI
ABAKAR l'assistante dentaire
66 | SALMA La communication assistante /patient pour la réussite du | PR FAJRI LAILA
JOUAHER cabinet dentaire
67 | INAAM SALMI Les empreintes en orthodontie : role d'assistant€ dentaire | PR ABDELALI
HALIMI
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68 | KAWTAREL La stérilisation du matériel orthodontiques " Role de PR LOUBNA
YAGOUBI |'assistante dentaire" BAHIJE
69 | IMANE ZALHAT | Logiciels de gestion de cabinet dentaire PR ABDELALI
HALIMI
70 | ASMAE La gestion des instruments en ODF PR ABDELALI
OUDEROU HALIMI
71 | MAROUDI Le role de I'assistante dentaire en radiographie PR HANAE
WIDAD HSSISSEN
72 | HISSI FOUZIA Le dossier photographique en pratique orthodontique PR HICHAM
BENYAHIA
73 | MOULAZIM L’information au cabinet dentaire la fonction de PR LAILA FAJRI
Kawtar l'assistante dentaire
74 | LABTIWI AMINA | L'assistance en prothese amovible complete PR LAILA FAJRI
75 | ZAOUI Prise des photos au cabinet dentaire PR ABDELALI
OUMAIMA HALIMI
76 | BENMASSOUD Les empreintes en prothese fixée dento-portée : role de DR LAYLA
MERYEM l'assistante dentaire ASSILA
77 | RHAIM CHAIMA | Le champ opératoire Le matériel Pr MARIA
FENNICH
78 | ISMAIL Les qualités requises chez l'assistant dentaire PR MARIA
ZAHROUNI FENNICH
79 | MAROUA FILALI | Gestion des rendez-vous au cabinet dentaire PR SAMIR ER-
ABOU RAJI
80 | SALMA MOSTAFI | Guide de stage de I'assistante dentaire PR EL HAFER
FATIMA
81 | LOUBNAEL L'organisation du cabinet dentaire PR FIGUGUI
BAHI LOUBNA
82 | IKRAM EN- Les exigences du médecin dentiste marocain en matiere de | PR KARIMA EL
NEMINE] formation des assistants dentaires : enquéte HARTI
épidémiologique
83 | YASSMINE Les biomatériaux utilisés en protheses fixées PRLAYLA
LAASRI ASSILA
84 | KARIMA AYOUTI | L'assistante dentaire et 1'asepsie en prothese PR ANISSA
REGRAGUI

26




